
 

 
図 2 百葉箱 Bでの飛来塩類と付着塩類のイオン組成 

 
図 1 塗装橋梁での飛来塩類と付着塩類のイオン組成 
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1.はじめに 
 近年，財政の悪化に伴う公共事業費の削減の観点から，ライフサイクルコスト（LCC）の低減が求められ
ている．LCCを低減できるとして注目されているのが耐候性鋼材を用いた構造物である．表面に発生する保
護性さびにより腐食速度が低減されるため，耐候性鋼材は無塗装でも橋梁鋼材として使用できる．無塗装耐

候性鋼橋梁を 100 年間維持する場合の LCC は塗装橋梁の 3～25%程度で済む 1),2)．しかし，飛来塩類の多い

地域では，保護性さびがうまく生成されないため，耐候性鋼材は充分な耐腐食性を示せない． 
 耐候性鋼の腐食の進行度合いは飛来塩類量に関係するため，耐候性鋼橋梁の仕様は飛来塩類量を基準に判

断されるのが一般的である 3)．しかし，鋼材の腐食と直接関係するのは飛来塩類ではなく付着塩類である．

したがって，より現実を反映した腐食環境の評価のためには付着塩類組成に着目する必要がある 4)．ただし，

橋梁建設前の時点では，飛来塩類量を測定することは出来るものの，付着塩類量を測定することは出来ない．

したがって，付着塩類量は建設予定地で得られる飛来塩類量から推定する以外に方法がない．この推定を行

うためには，飛来塩類量と付着塩類量の関係性に関する知見をあらかじめ得ておく必要がある．そこで本研

究では，松江市中心部において飛来塩類量と付着塩

類量の両方を分析し，その組成比較を行った． 
2.調査方法 
 計測場所は，島根県松江市第五大橋建設地域南渡

河部の高さ約 10m の櫓上（百葉箱 A），渡河部から
南 0.8km地点にある二階建ての建物の屋上（百葉箱
B），渡河部から西 2.5km地点にある塗装橋梁（橋梁
C）の 3地点である．3地点の海岸からの直線距離は
10km前後である．百葉箱での調査では，10cm×10cm
のガーゼで捕集される飛来塩類量とＬ字型の鋼材の

垂直面および水平面(15×30cm)に付着した塩類量の
比較を行った．塗装橋梁では，桁下に設置された

10cm×10cm のガーゼで捕集される飛来塩分類組成

とウェブ面(52×19cm)に付着した塩類組成を比較し
た．飛来塩類と付着塩類は 1ヶ月ごとに採取した．
付着塩類は鋼板面を濡れたガーゼ 2枚と乾燥ガーゼ
1 枚で拭取ることにより採取した．回収した飛来塩
類と付着塩類はともにイオン交換水に溶かし，その

イオン濃度を島根産業技術センターのイオンクロマ

トグラフィ（DX‐500）により定量した． 
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3.調査結果 
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図 4 月毎の付着 Cl- 量 

 
図 3 月毎の飛来 Cl- 量 

 
図 5 付着 Cl- 量と飛来 Cl- 量の相関図 

 図 1，図 2はそれぞれ塗装橋梁と百葉箱で採取した 3
月の飛来塩類と付着塩類のイオン組成図である．飛来

塩類は極端に Cl-と Na+に富んでいる．付着塩類も同様

に Cl-と Na+が卓越する．ただし，飛来塩類に比べると

その量はかなり少ない． 

図 3は月毎の飛来 Cl-量を示したものである．飛来量

は 11月から 6月に多く，特に 2007年 3月には，すべ
ての調査場所で 1.0mddを越えた．7月から 9月にかけ
ての飛来塩類量は低く，0.03mdd以下である． 
図 4には月毎の付着 Cl-量を示した．飛来塩類量と同

様に付着量も 11月から 6月に多い．2007年の 1月と 3
月は特に多く，約 0.03mdd に達する．7 月から 9 月に
かけては 0.002mdd 程度の低い値を示す．調査場所に
より飛来塩類量はばらつく一方で，付着塩類量は場所

による違いは小さい． 
図 5 は，Cl-の飛来量と付着量を比較したものである．

Cl-も Na+も，付着量と飛来量は正の相関関係を示す．飛

来量に対する付着量の比率は平均で，1：0.02である．  
4.考察 
 Cl-と Na+に富むという飛来塩類と付着塩類の特徴は，

海水の溶存組成によく似ている．このことから，これら

のイオンは，主に海水に由来すると考えられる．飛来塩

類量と付着塩類量が冬季から春季に多く夏季に少ないこ

とは，冬季から春季にかけては季節風が強まり，多くの

海塩が飛来する一方で，夏季には季節風が弱まり海塩の供給量が減少することを反映していると考えられる． 
 飛来塩類量は橋と百葉箱で近い値を示すことから，百葉箱を用いたガーゼ法で橋梁の桁下の飛来塩類量を

再現できると考えられる．百葉箱内の L字型鋼の付着塩類量も橋梁桁内の付着塩類量によく一致する．よっ
て，百葉箱内の L字型鋼材で桁内のウェブ面に付着する塩類量を再現できると考えられる．さらに本研究で
明らかになった飛来塩類と付着塩類の比率を用いることで，飛来塩分から，付着塩類量がある程度予測でき

ると考えられる． 
5.まとめ 
本研究では，島根県松江市内においての橋梁の桁周辺と百葉箱内の飛来塩類量と付着塩類量の比較を行っ

た．その結果，付着塩類量は飛来塩類量の 1/50倍であることと，百葉箱内の L字型鋼材で桁内のウェブ面に
付着する塩類量を再現できることが明らかになった． 
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